
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель формирования методических рекомендаций для производственной 

практики  оказание помощи обучающимся в подготовке и выполнении 

практических заданий, а также облегчения работы мастера п\о по организации и 

проведению производственной  практики, которая проводится техникумом для 

освоении обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ 

01: 

 

 

ПК 1.1. Выполнять типовые 

слесарные операции, 

применяемые при подготовке 

металла к сварке 

1.Выполняет типовые слесарные операции в 

соответствии с требованиями технической 

документации и техническим заданием: 

-  правильность чтения чертежа  

- правильность выбора слесарных операций 

деталей при подготовки к сварки 

- правильно подобрать оборудование , 

измерительный и слесарный инструмент в 

соответствии с технологическим процессом. 

-выполнять слесарные операции согласно с 

технологическим процессом.                                                                 

– производить правильный контроль 

выполненных слесарных операций.                                                                      

2. Соблюдает правила охраны труда при 

выполнении слесарных операций: 

-подготовить рабочее место согласно 

инструкции. 

ПК 1.3. Выполнять сборку 

изделий под сварку 

3. Выполняет сборку изделий под сварку 

в сборочно-сварочных приспособлениях в 

соответствии с требованиями технической 

документации и техническим заданием.  

4. Выполняет прихватку в соответствии с 

требованиями технической документации и 

техническим заданием.  

5.Соблюдает правила охраны труда при 

сборке изделий под сварку в сборочно-

сварочных приспособлениях и прихватке 

ПК 1.4. Проверять точность 

сборки 

6. Выполняет измерения линейных размеров, 

углов, отклонений формы поверхности 

изделия визуально и с помощью контрольно- 

измерительного инструмента  в соответствии 



с требованиями технической документации и 

техническим заданием. 

7. Соблюдает правила охраны труда при 

проверке точности сборки изделия. 

ПК 1.2. Подготавливать 

газовые баллоны,  

регулирующую и  

 коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки 

8.Описывает технологическую 

последовательность  подготовки газовых 

баллонов, регулирующей и 

коммуникационной аппаратуры для сварки и 

резки. 

9. Описывает правила охраны труда при 

ведении работ по подготовке газовых 

баллонов, регулирующей и 

коммуникационной аппаратуры для сварки и 

резки. 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1 

Ознакомление с требованиями правил безопасности труда и пожарной безопасностью, 

ознакомление с правилами внутреннего распорядка предприятия. 

 

2 

Знакомство с оборудованием при  технологии наплавки дефектов деталей и узлов 

машин, механизмов конструкций и обработку и пробное давление. 

 

3 Охрана труда при проведении наплавочных работ. 

4 
Устранения дефектов в чугунных и алюминиевых отливках. 

 

5 Устранение дефектов в чугунных и алюминиевых отливках; 

 

6 
Газовая наплавка твердыми сплавами простых деталей; 

7 Ручная дуговая наплавка валиков на плоскую  поверхность детали; 

 

8 Ручная дуговая наплавка на цилиндрическую поверхность детали 

 
9 

Автоматическая наплавка крышки из легированной стали порошковой проволокой; 

10 Автоматическая наплавка под флюсом расщепленным электродом; 

 

11 
Автоматическая наплавка под флюсом наплавочной лентой 

12 Пперечная автоматическая наплавка электродной лентой; 

 

13 Полуавтоматическая наплавка в среде углекислоты плоских поверхностей; 

 

14 Полуавтоматическая наплавка в среде углекислоты 

 

15 Технология наплавки твердыми сплавами. 

 

16 Технология дуговой наплавки  

 

17 Технология дуговой наплавки плоских и цилиндрических поверхностей. 

 

18 Устранение дефектов в чугунных и алюминиевых отливках; 

 

19 Газовая наплавка твердыми сплавами простых деталей; 

 

20 Ручная дуговая наплавка валиков на плоскую поверхность детали; 

 

21 Ручная дуговая наплавка на цилиндрическую поверхность детали; 

 

22 Ручная дуговая наплавка среде углекислоты плоских поверхностей. 

 

 
 

 

 



Задания для оценки освоения МДК 03.02 

Вариант № 1 
1.Составьте маршрутную карту технологического процесса наплавки твердыми 

сплавами бурового инструмента. Выберите способ наплавки, наплавочный материал, 

оборудование, инструмент, технику наплавки. 

 
2.Проведите сравнительный анализ свойств материалов, используемых при сварке 

и наплавке. Сделайте вывод. 

 
3.Предложите меры по предупреждению появления трещин при наплавке. 

 

Вариант № 2. 
1.Необходимо составить схему технологического процесса изношенного зуба 

ковша экскаватора, с указанием оборудования, наплавочного материала, инструмента, 

параметров режима наплавки, геометрических размеров наплавляемых валиков и их 

количество. 

 
2.Сравните состав оборудования постов для дуговой наплавки и сварки, сделайте 

вывод. 

 
3.После наплавки провели ультразвуковой контроль наплавленного слоя детали и 

обнаружили шлаковые включения и поры. Обоснуйте причины их появления и 

предложите способы устранения этих дефектов. 



 
Вариант № 3. 

1.Составьте технологическую последовательность операций нанесения 

поверхностного слоя автоматической наплавкой под флюсом на крышку емкости из 

легированной стали. Обоснуйте выбор оборудования и материалов. 

 
2.Проведите сравнительный анализ схем технологический процессов выполнения 

восстановительной наплавки и изготовительной. 

 
3.Спрогнозируйте влияние несоблюдения техники наложения валиков 

продольными швами на качество наплавки деталей цилиндрической формы. 

 

Вариант № 4. 
1.Составьте маршрутную карту технологического процесса наплавки в среде 

углекислого газа изношенной детали цилиндрической формы – вала. Выберите 

наплавочный материал, оборудование, параметры режима наплавки, инструмент, технику 

наплавки. 

 
2.Проведите сравнительный анализ технологических свойств флюсов для наплавки 

и сварки легированных и углеродистых сталей. 

 
3.Подберите наплавочный материал для получения особых свойств наплавленного 

слоя штампа. 

 

 
 



Вариант №5. 
1.Опишите схему вибродуговой наплавки вала с указанием оборудования, 

инструмента, наплавочных материалов и параметров режима наплавки. 

 
2.Сделайте сравнительный анализ способов наплавки: автоматической проволокой 

под флюсом и автоматической порошковой лентой. 

 
3.Предложите наиболее производительный способ ручной дуговой наплавки 

толстостенных деталей. 

 

Вариант № 6. 
1.Составьте схему технологического процесса ручной дуговой наплавки штампа с 

указанием марки электродов, режима наплавки, режима термической обработки деталей 

до и после наплавки, оборудования. 

2.Проведите сравнительный анализ технологических свойств порошковой 

проволоки и проволоки сплошного сечения для наплавки. 

 
3.После наплавки провели контроль внешним осмотром и обнаружили 

пластическую деформацию детали (коробление). Предложите способы устранения 

дефекта и поясните причины его возникновения. 

 

Вариант № 7. 
1.Составьте схему электрошлаковой наплавки плоской поверхности в 

горизонтальном положении с указанием наплавочных материалов, параметров режима 

наплавки, оборудования. 

 
2.Проведите сравнительный анализ факторов, влияющих на качество наплавки, 

выполненной ручным и механизированным способами, сделайте вывод. 



 
3.Провели процесс заварки дефектов в чугунной детали. Через некоторое время на 

наплавленном слое появились трещины. Обоснуйте причины их появления и предложите 

способы устранения этих дефектов. 

 

Вариант № 8. 
1.Составьте схему электрошлаковой наплавки цилиндрической поверхности в 

вертикальном положении с указанием наплавочных материалов, параметров режима 

наплавки, оборудования основного и вспомогательного. 

 
2.Проведите сравнительный анализ свойств наплавленного слоя, выполненного 

ручной дуговой наплавкой металлическим электродом и трубчатым, сделайте вывод. 

3.В наплавленном слое алюминиевой заготовки после рентгеновских испытаний 

обнаружили оксидные пленки. Обоснуйте причины их появления и предложите способы 

предупреждения дефекта. 

 
Вариант № 9. 

1.Необходимо наплавить поверхностный слой S=10 мм на вал диаметром Ø 300 мм, 

длиной L=2000 мм. Обоснуйте выбор способа наплавки и наплавочных материалов, 

техники наложения наплавленного слоя. 

 
2.Сделайте сравнительный анализ способов наплавки деталей машин и 

инструментов в зависимости от их эксплуатационных требований. 

 



3.При изготовлении специализированного режущего инструмента необходимо 

ограничить долю участия основного металла в наплавочном слое и снизить риск 

образования трещин. Предложите методы и способы достижения поставленной задачи. 

 

Вариант № 10. 
1.Опишите технологию многодуговой наплавки крупногабаритных деталей 

цилиндрической формы с указанием наплавочного материала, параметров режима 

наплавки, оборудования, преимущества перед однодуговой наплавкой. 

 
2.Необходимо провести улучшение механических свойств поверхностного слоя 

пуансона и матрицы штампа, выполненных из легированной стали. Предложите способ 

наплавки и наплавочный материал. Обоснуйте свой выбор. 

3.После наплавки провели разрушающий контроль на соответствии химического 

состава наплавленного слоя и выяснили, что он не отвечает эксплуатационным 

требованиям детали. Укажите возможные причины этого несоответствия. 

 
Вариант № 11. 

1.Необходимо составить технологический процесс наплавки лемеха плуга 

твердыми сплавами с указанием наплавочного материала, оборудования, параметров 

режима наплавки и техники выполнения наплавки. 

 
2.Проведите сравнительный анализ эффективности использования технологий 

автоматической однодуговой наплавки под флюсом и двухдуговой на примере наплавки 

круга диаметром 2000 мм, толщиной 60 мм из легированной стали. 

 
3.Необходимо провести внутреннюю наплавку цилиндрической детали. 

Предложите методы достижения качественной наплавки и обоснуйте свой выбор. 

 
Вариант № 12. 

1. Подберите технологию наплавки деталей, работающих в условиях абразивного 

износа с указанием наплавочного материала, параметров режима наплавки, оборудования. 

Обоснуйте свой выбор. 



 
2. Необходимо повысить твердость, износостойкость и коррозийную стойкость 

поверхностного слоя детали. Проведите сравнительный анализ технологических свойств, 

полученных наплавкой износостойкими сплавами и обычными наплавочными 

материалами. 

 

3. Сравните влияние параметров режимов автоматической наплавки под флюсом на 

формирование валика, химический состав наплавленного слоя и производительность 

процесса. 

 
 

Вариант № 13 
1.Составьте технологический процесс восстановления поверхностного слоя деталей 

фрикционной передачи, указанной на рисунке. Подберите способ наплавки, наплавочные 

материалы, оборудование, параметры режима наплавки. 

 
2.Проведите сравнительный анализ производительности процесса ручной дуговой 

и механизированной наплавки толстостенных деталей. 

 
3. Необходимо получить с помощью наплавки особые свойства наплавленного слоя 

детали. Предложите наиболее эффективные методы и соответственно технику наплавки. 

Подберите наплавочный материал для каждого метода. 



 

Вариант № 14. 
1. Проведите сравнительный анализ целесообразности применения указанных 

наплавочных материалов для различных способов дуговой наплавки. Расшифруйте их 

условные обозначения: ПП-2Х4В3Ф-О, Св-07Х25Н13, Нп-40Х3Г2МФ, Св-АМг6, Бр-ХНТ, 

ЛОК59-1-0,3, ПП-АН7, ПЛ30Х25Н4С2, ВИСХОМ-9, ЭН-60М, ОЗШ-1, ОЗН-250у. 

 

2.После восстановления шеек шкива ременной передачи провели контроль 

наплавленного слоя и обнаружили дефекты – оксидные пленки. Предложите меры по 

предупреждению появления этих дефектов и способы их устранения. Шкив выполнен из 

алюминия. 

 

3.На готовую стальную деталь – седло двигателя, указанную на рисунке, 

необходимо наплавить латунь. Опишите технологию газовой наплавки латуни с 

указанием особенностей процесса. 

 
Вариант № 15 

1.Для упрочения и восстановления деталей, работающих в условиях абразивного 

износа необходимо выполнить газопорошковую наплавку. Выберите способ наплавки, 

наплавочный материал, оборудование, опишите технику подготовки поверхности к 

наплавке для деталей указанных на рисунке. 

 
2.Проведите сравнительный анализ эффективности дуговой наплавки пучком 

электродов и обычным плавящимся электродом. Сделайте вывод. 

 
3.Сравните целесообразность контроля наплавки на различных этапах 

технологического процесса и обоснуйте целесообразность их выполнения. 

 

4.2. Задания для оценки освоения МДК 03.03: 
1) Необходимо провести наплавку матриц и пуансонов для горячих работ 

(штамповка, прессование). Подберите наплавочные материалы для газокислородной 

наплавки по ГОСТ 5950-51, укажите размеры прутков и твердость наплавленного слоя, 

оборудование и приемы подготовки поверхности в наплавке. 



 
2) Проведите сравнительный анализ технологических свойств наплавленного слоя, 

выполненного газокислородной наплавкой и газофлюсовой. Сделайте вывод. 

 

3) Необходимо провести восстановление наружной поверхности стального вала. 

Составьте технологический процесс газокислородной наплавки с указанием 

оборудования, наплавочных материалов, приемов подготовки детали к наплавке и 

параметров наплавки. 

 
4) Составьте технологический процесс ремонта чугунного червячного колеса 

газокислородной наплавки с указанием способа подготовки поверхности и термической 

обработки. Трещина находится на наружной поверхности ступицы колеса. 

 
5) Произошел износ шеек чугунного шкива ременной передачи, необходимо 

произвести их ремонт. Опишите технологию восстановления изношенной детали 

газокислородной наплавкой с указанием режимов термической обработки до и после 

наплавки. 

 

6) Необходимо исправить дефект площадью не более 20 см 2 на обработанной 

рабочей поверхности чугунной детали, не подвергающейся поверхностной закалке. 

Составьте технологию газопорошковой наплавки дефекта в данном случае. 

 
7) Для упрочения и восстановления деталей, работающих в условиях абразивного 

износа необходимо выполнить газопорошковую наплавку на зуб ковша экскаватора. 

Подберите наплавочный материал и опишите технику наплавки. 

 

8) Необходимо провести наплавку твердыми сплавами для увеличения срока 

службы деталей, рабочие поверхности которых подвергаются износу. Опишите 



технологию газокислородной наплавки режущего инструмента, изображенного на 

рисунке, с указанием наплавочного материала и техники наплавки. 

 
9) Составьте технологический процесс ремонта чугунного вала, изображенного на 

рисунке, газокислородной наплавкой твердыми сплавами. Трещина находится на 

наружной поверхности шпоночного паза. 

 
 

10) Необходимо выполнить газопламенную наплавку латуни на изготовленные 

стальные и чугунные детали. Опишите технологию наплавки с учетом способности сплава 

интенсивно окисляться, интенсивно испаряться, интенсивно отводить тепло от места 

наплавки. 

 
11) Необходимо произвести газофлюсовую наплавку латуни на стальную деталь – 

арматуру, указанную на рисунке. Подберите способ наплавки, наплавочный материал, 

оборудование и опишите особенности данного процесса. 

 
12) В процессе газокислородной наплавки произошел обратный удар пламени. 

Укажите возможные причины возникновения обратного удара пламени и меры, 

предотвращающие его появление. 

 

13) В ходе контроля наплавленного слоя пуансона выявили наличие трещин, как в 

упроченном слое, так и в основном металле. Предложите способы исправления дефекта и 

поясните причины их возникновения. 

 

14) Опишите последовательность газовой многослойной наплавки на пластины из 

низкоуглеродистой стали. Наплавку провести в три слоя. Предложите схему наплавки 

каждого слоя и меры, исключающие появление дефектов по всей толщине наплавленного 

металла. 



 
15) Опишите последовательности газовой многослойной наплавки внутренней 

поверхности кольца, выполненного из низкоуглеродистой стали способом 

уравновешивания деформаций. Составьте эскиз последовательности нанесения кольцевых 

валиков на поверхность. 

 
16) Составьте технологический процесс газовой наплавки валиков на плоскую 

поверхность в потолочном положении с указанием техники наплавки, вида газового 

пламени, наплавочного материала, размеров валиков и последовательности их наложения. 

 
17) Необходимо провести восстановления дефектного места детали, указанной на 

рисунке. Составьте технологическую последовательность процесса с указанием способа 

наплавки, наплавочного материала, оборудования и параметров наплавки. 

 
18) Опишите технологию заварки трещины в чугунной пластине толщиной 10-14 

мм с указанием оборудования, материала, способа подготовки дефектного места и 

последовательности наложения валиков. 

 
19) Опишите технологию постановки заплат различной формы на пластину 

толщиной 5 мм газокислородным племенем с указанием последовательности наложения 

валиков и параметров режима наплавки. 



 
20) Необходимо провести восстановление деталей тяговых цепей конвейера, 

пальцев и пластин наплавкой. Выберите технологию наплавки с указанием оборудования, 

материалов, приемов подготовки поверхности деталей, особенностей техники 

безопасности при работе. 

 
4.3.Задания для оценки освоение МДК 03.04 

1) Определите технику наплавки, изображенную на рисунке 1 а) и б). Предложите 

способы такой наплавки, наплавочные материалы и обоснуйте эффективность их 

использования. 

 
2) Опишите технологии электрошлаковой наплавки в случаях, изображенных на 

рисунке. Подберите оборудование, наплавочный материал, параметры режима наплавки. 

Поясните преимущества данной технологии наплавки перед другими способами наплавки 

 
3) Проведите сравнительный анализ свойств наплавочного материала, указанного 

на рисунке а) и б) и сделайте вывод об эффективности его применения в случае наплавки 

крупногабаритных деталей. Приведите примеры условного обозначения с расшифровкой. 

 
4) Необходимо провести восстановительную наплавку зуба колеса, изображенного 

на рисунке и изготовленного из стали 45. Опишите технологию газокислородной 



наплавки с указанием наплавочных материалов, способа подготовки приработанной 

поверхности, оборудования, геометрических параметров наплавленного слоя. 

 
5) На рисунке указаны способы плазменной наплавки. Сравните приведенные на 

рисунке схемы наплавки и определите, в чем состоят их особенности. Укажите случаи их 

целесообразного применения. 

 
6) Опишите область применения указанных на рисунке форм наплавочного 

материала и способ их изготовления. Сделайте вывод о влиянии формы материала на 

получение особых свойств наплавленного слоя. 

 
7) Необходимо произвести наплавку зуба ковша экскаватора. Подберите 

наплавочный материал и опишите технологию наплавки. 

 
8) Необходимо наплавить изношенные детали, изображенные на рисунке. 

Наплавленный слой должен быть стойким к ударным нагрузкам и абразивному износу. 

Подберите способ наплавки, наплавочный материал. Проанализируйте, можно ли 

изменить последовательность нанесения наплавочных валиков, указанную на рисунке. 

Обоснуйте свой ответ. 

 



9) На рисунке показана техника наплавки поверхности различных деталей. 

Проведите сравнительный анализ эффективности использования автоматической 

наплавки этих деталей в защитном газе и под флюсом с указанием техники наплавки в 

каждом случае. 

 
10) На рисунке изображена схема техники наплавки поверхности вала. Обоснуйте 

выполнение наплавки продольными и поперечными швами в каждом случае. Предложите 

методы высокопроизводительной наплавки цилиндрических деталей. 

 
11) На рисунках указаны способы дуговой наплавки. Проведите сравнительный 

анализ способов наплавки и определите, в чем состоит преимущество каждого из них. 

 
12) Опишите технологию наплавки лежачим электродом с указанием наплавочных 

материалов, оборудования, параметров режима. Обоснуйте подготовку рабочего места к 

сварке. Укажите преимущества данного способа перед другими. 

 
13) Необходимо получить наплавленный слой лопастей бетономешалки с особыми 

прочностными свойствами. Подберите способ наплавки, наплавочные материала, 

оборудование и технику наплавки. 



 
14) Требуется провести упрочение тарельчатого ножа. Составьте схему 

технологического процесса наплавки с указанием способа наплавки, оборудования, 

наплавочного материала, метода подготовки поверхности ножа к наплавке и техники 

наплавки. 

 
15) Составьте технологический процесс автоматической наплавки клапана 

двигателя с указанием оборудования, наплавочного материала, условий проведения 

процесса и параметров режима наплавки. 

 
 

 Выполнение заданий 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET- 

ресурсами: www.svarka-reska.ru, www.svarka.net. 
Время выполнения задания – 6 часов. 

ЗАДАНИЕ № 1 

Выполните газокислородную наплавку изношенного ковша экскаватора твердыми 

сплавами, и произведите восстановление отверстия крепления зуба. 

 
ЗАДАНИЕ № 2 

Выполните дуговую наплавку лезвия лемеха плуга твердыми сплавами, а также 

восстановление изношенной боковой поверхности лемеха дуговой наплавкой. 



 
ЗАДАНИЕ № 3. 

Выполните заварку дефекта поверхности пальца тяговых цепей газовой наплавкой, 

а также дуговую наплавку внутренней поверхности ступицы звездочки. 

 
ЗАДАНИЕ № 4. 

Выполнить восстановление пазов шлица полумуфты дуговой наплавкой, отверстия 

ушка газовой наплавкой и произвести устранение трещины торцевой поверхности фланца. 

 
ЗАДАНИЕ № 5. 

Выполнить газокислородную восстановительную наплавку шпоночного паза вала, 

венца зуба конической шестерни, а также наружной поверхности вала дуговой наплавкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Литература: 
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2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». - 3-

е изд., переработано.- 320 стр., пер. №7 бц. 

3. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической резки: Чернышов 

Г.Г.:  Учебное  пособие:  Рекомендовано ФГУ «ФИРО». - 224 с., пер. №7бц 
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2. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: Рабочая тетрадь: 
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3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Рабочая тетрадь: учебное 

пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». - 112 с., обл. 

4. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. – Издательство «Соуэло», 

Москва. 

5. Малаховский В. А. Руководство для обучения газосварщика и газорезчика: 
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Информационные ресурсы: 
Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа: 

- www. svarka-reska.ru 

- www.svarka.net 

- http://fcior.edu.ru 

- все о сварке. ru 

 


